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Description

Les façades lourdes sont réalisées en maçonnerie d'éléments, en béton coulé en place ou en
éléments de façade en béton préfabriqués. Elles participent à la stabilité du bâtiment
lorsqu'elles sont porteuses. Le traitement des façades est essentiel pour la performance d'un
bâtiment. Leur finition, que ce soit par l'application d'un enduit, la mise en place d'un
revêtement extérieur collé ou l'ajout d'un bardage rapporté, marque l'esthétique d'un bâtiment
et peut améliorer l'isolation thermique avec un système d'enduit sur isolant (ETICS), un
bardage rapporté ou un revêtement en pierre attachée. Sur les façades en maçonnerie, la
qualité des enduits contribue à l'étanchéité à l'eau des parois extérieures. Le présent ouvrage
décrit les conditions de conception des façades en maçonnerie ou en béton banché. Il expose
la classification des matériaux, les critères de choix, la mise en oeuvre, l'entretien pour chaque
technique de revêtement et d'habillage de façade :
- les enduits à base de liants hydrauliques ;
- l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), par enduit sur isolant ;
- les revêtements d'imperméabilité à base de polymère ;
- les bardages rapportés, vêtures ou vêtages (ossature bois, métallique, lames de bois massif) ;
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- les revêtements extérieurs en pierre attachée (dimensionnement, choix de la pierre, type de
fixations, points singuliers).
Il est destiné aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, architectes et bureaux d'études, amenés à
concevoir et construire des bâtiments dans une démarche de construction écoresponsable.



Cet emploi s'exerce sur des chantiers (neuf, rénovation) secteur Mâcon. ... Vous alternez suivi
de chantiers, travaux d'études et rédaction de rapports. .. Décoffrer, couler des ouvrages en
béton - Assembler les structures porteuses lourdes .. Entreprise du BTP spécialisée dans la
rénovation de façades, bardage, ITE.
16 mai 2014 . Tous les niveaux devront être rapportés au niveau NGM. ... Cahier des Charges
Applicables aux travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie ... Montage d'une paroi d'abord,
l'extérieur dans le sens des façades. К . nécessaires à l'exclusion des revêtements en carrelage
ou pierre sur protection lourde.
Dans une ITE (isolation thermique par l'extérieur), l'isolant se trouve entre les murs et . Brique
monomur, Béton cellulaire, Paille Nebraska et TwinStone.
photo de couverture : résidence du Bon Puit, façade et huisseries rénovées. 2 // Région Île-de-
France / Service Patrimoines et Inventaire / 2011 . 1958, l'architecte Pierre Sonrel, nommé par
le ministère .. La majorité du gros-œuvre est réalisé en béton (quelques .. un système de
préfabrication lourde qui a été utilisé.
Figure 5-3 : Bardage simple peau devant une façade opaque lourde .. Essais à effectuer et
critères pour le classement des produits de revêtement de sols. .. tous les murs en maçonnerie
et en béton de toutes épaisseurs, et un type de façades . La pierre reconstituée (poussière de
pierre et résidus de carrière + résine) ;.
7 juin 2012 . FR-93450 L'Ile Saint Denis . Le Groupe Spécialisé n° 2 « Constructions, Façades
et Cloisons . Procédé de bardage rapporté à base de dalles en pierre naturelle . Marquage des
palettes et des agrafes conformément au § 6 du . tantes, en maçonnerie d'éléments ou en béton,
situées en étage, et.
Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, . à la pluie ; les
façades en pierres agrafées, en détaillant les dimensionnements,.
Le seuL site internet quotidiennement mis à Jour qui regroupe . Revêtements muraux –
Dégagements –. Escaliers ... réalisations internationales en béton .. façade à base de polymère ;
des bardages rapportés, . de bois massif) et des pierres agrafées. Les façades lourdes sont
réalisées en maçonnerie d'éléments, en.
Finitions du béton cellulaire 7.1 Finition des blocs de béton cellulaire Les murs . en
maçonnerie de béton cellulaire doivent être protégés contre les intempéries. . extérieur (crépi),
un revêtement en ardoi ses, des planchettes ou un bardage (en . Pour la liaison de la brique de



façade avec le mur intérieur, on utilise des.
À. DOSSIER SPÉCIAL RÉFÉRENCES : ARCHITECTURE & FAÇADE . outils de
l'infographie et la complexité des rapports entre les différents .. extérieurs qui ont une structure
en béton .. revêtement très lisse, qui puisse garantir une .. existent aujourd'hui : de l'enduit, du
bardage .. Dans ce site, nous avons d'abord.
Façades lourdes façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées. Laurence Ducamp, François. Michel, Pierre-Eric.
fichiers CAO natifs (.dwg) sur le site Internet du Mur Manteau .. fixée sur la façade, l'ossature
secondaire reçoit les bardages pro- prement dits. Ceux-ci sont.
CHÂSSIS EN FAÇADE : 10. Châssis en .. comme les revêtements de sols et de murs ou les
menuiseries .. site pour réaliser, éventuellement, les espaces verts. .. soit en maçonnerie
traditionnelle en blocs de béton . d'un bardage en pierre naturelle agrafé ou similaire. .. d'une
protection lourde de +/- 6 cm en gravier.
27 nov. 2013 . LOT N°03 FACADES OSSATURE BOIS .. Ossature métallique et isolation
thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis.
Les briques destinées à(briques de façade). .. Dans le cas où le revêtement en briques est en
retrait parle revêtement en briques est en . et couvertine B - Rive haute avec acrotère et
recouvrement en béton Matériau souple Fig. 1. ... lourdes:Parois lourdes: o Bardage en tuiles
plates:Bardage en tuiles plates: o Habillage.
Facades Lourdes (guide Bonnes Pratiques) (Francês) Capa Comum – 1 jan 2012 . Les façades
lourdes sont réalisées en maçonnerie d'éléments, en béton . Les revêtements extérieurs en
pierre attachée (dimensionnement, choi . açade; Chapitre 6: Bardages rapportés, vêtures,
vêtages; Chapitre 7: P ierres agrafées.
. cultivez votre réseau professionnel! pdf, =OOO, façades lourdes - façades en maçonnerie en
béton ite revêtements bardages rapportés pierres agrafées pdf,.
07 - COUVERTURE ETANCHEITE - BARDAGE ... Remblaiement devant voiles béton et ou
longrines . .. Revêtements vissés, cloués, agrafés, suspendus . .. Ils ne doivent pas comprendre
de pierres dont les dimensions excéderaient un ... VOIRIE D'ACCES AU SITE EN FACADE
OUEST AU DROIT DES VOIRIES.
18 déc. 2014 . Revêtements muraux attachés en pierre mince (18/12/14) ... calcul des éléments
de fixation pour béton (indice de classement : E27-817) . CSTB Cahier n°3725, GS2 – Stabilité
en zones sismiques – Systèmes de bardages .. Les points singuliers de la façade doivent faire
l'objet d'une étude particulière.
Façades lourdes · Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées · Bureau Veritas , Laurence Ducamp , François.
Protection durable des systèmes ITE . des façades par l'extérieur sous bardage rapporté. ...
Revêtement mural décoratif et fonctionnel en fibre de verre. ... (Vitrage Extérieur Agrafé) pour
façade ventilée, utilisable partout en France métropolitaine, .. Découpe de granit, de marbre et
de toutes les pierres naturelles.
Pierre RETUREAU Architecte DESL Urbaniste IUUP - Florence LEBLOND . Noter qu'en
façade sur rue, il n'y a rien à prévoir au présent lot (gargouilles en trottoir). Elévation.
Elévation en maçonnerie de parpaings de 0,20 avec structure béton armé .. 20 mm d'épaisseur
(pour l'acoustique), pare pluie, litonnage, bardage.
Jonction en façade de la maçonnerie avec les éléments en béton armé ou associés . ..
Prescriptions particulières aux murs avec bardage extérieur traditionnel rapporté ... Guide pour
le choix des types de murs de façades en fonction du site) .. NOTE 3 Les revêtements en
pierres attachées font l'objet de la norme NF.
Livre : Livre Façades lourdes de Collectif, commander et acheter le livre . Il analyse les types



de murs en maçonnerie et en béton, qui déterminent les . des systèmes d'isolation thermique
par l'extérieur (ITE, ETICS), des revêtements . les systèmes de bardages rapportés
(traditionnels, à ossature bois, . Pierres agrafées.
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées by Bureau Veritas( Book ) 2 editions published in.
en pierres minces directement attaché à la façade et suppose l'installation . Isolation support
d'enduit; Isolation sous bardage rapporté; Les doubles murs . L'ITE support d'enduit mince
s'adapte aux constructions neuves ou anciennes dont les parois sont en béton brut, en béton
banché ou en éléments de maçonnerie.
2 août 2016 . Les études de béton armé seront confiées à un ingénieur-conseil, les ... Toutefois,
le maçon ne devra prendre en ... Revêtements muraux arrachés en pierre mince. . à l'entretien
et au nettoyage des façades, construction de ces .. ossature bois et isolation thermique des
bardages rapportés faisant.
paradis pdf, rva, façades lourdes - façades en maçonnerie en béton ite revêtements bardages
rapportés pierres agrafées pdf, yjreyv, simply visual basic
Le concours qui distingue les réalisations remarquables en béton et récompense les jeunes
diplômés en architecture.
Découvrez Façades lourdes - Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages
rapportés, pierres agrafées le livre de Bureau Veritas sur decitre.fr.
1 sept. 2013 . Auteurs : Pierre DULBECCO et Arnaud ONILLON (FCBA) ... 248. 3.3. Parquets
et revêtements de sol . .. couleurs, des types de façade, le fait de conserver .. consister à
dissocier le bardage rapporté de la structure existante. .. Pour une ITE sur maçonnerie ou sur
ossature bois, les cas de figure ou le.
Façades lourdes, Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées. Bureau Veritas. Le Moniteur. 39,00. Suivez-nous.
Mélange d'eau et de chaux utilisé en finition sur les façades. . Bande horizontale en pierre, en
plâtre ou en béton formant saillie sur une façade, . ou en mortier établie sur une forme en
béton, pour recevoir le revêtement de sol .. Partie d'une fenêtre ou porte-fenêtre fixée à la
maçonnerie. ... Protection lourde meuble
. cross-cultural readingwriting text pdf, wht, façades lourdes – façades en maçonnerie en béton
ite revêtements bardages rapportés pierres agrafées pdf, tfjtad,.
1 juil. 2010 . maçonneries et béton enduits, peints ou revêtus de revêtements . NF DTU 20.1 :
Parois et murs en maçonnerie de petits éléments. . revêtements d'imperméabilité à base de
polymères. . des façades par l'extérieur – Cahier du CSTB 2929, .. Figure E1.1 – Raccordement
avec un bardage rapporté.
Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un .
Concernant le domaine de la pierre agrafée en façade, le document de . La mise en œuvre de
ces éléments est une fixation directe sur la maçonnerie. .. lourdes. Goujon à expansion. (béton
non fissuré). BARACO. FM 753. 135. 10.
22 mars 2011 . Pathologies des façades en béton : .. travaux d'économie d'énergie – et d'un site
Internet interactif : .. individuelles – deux en maçonnerie, .. du label THPE sans isolation
rapportée. ... et gros œuvre, toitures et charpentes, enveloppes et revêtements extérieurs, ..
pierres agrafées et des complexes.
Ce document est présenté sur le site du Céreq afin de favoriser .. La réparation d'ouvrages en
béton ou maçonnerie . .. La majorité des gens veulent des façades à "pierres vues", donc on
enduit le mur et ensuite .. techniques de pose de revêtement (systèmes d'agrafes, de réglages,
de fixations), les techniques de.
L'isolation thermique des façades à structure bois - Guide pratique pour les . Le lattage sous-



jacent à ces revêtements de façade . Il s'agit de maçonneries diverses, de béton préfabriqué ou
. maçonnerie ou le bardage et la paroi bois et par des joints de tas- .. L'isolation rapportée à
l'extérieur doit être maintenue en.
. mnse, j'ai décidé de vivre pdf, %-OOO, façades lourdes - façades en maçonnerie en béton ite
revêtements bardages rapportés pierres agrafées pdf, okanj, the.
en bardage rapporté - REDAir® . Accessoires pour charges légères et lourdes. 22 . base de
pierre de basalte, matériau naturel recyclable et . Redécouvrez la façade ventilée sur support
béton, maçonné ou à ossature bois : ... CEDRAL CLICK (agrafe + vis) inox ... maçonnerie
pleine et creuse pour un montage à fleur.
20 sept. 2016 . Extension du Centre des congrès de la Cité internationale .. Lot 7 gros œuvre,
maçonnerie et structures béton armé : CBR / LAMY . Lot 10 façades vitrées traditionnelles :
PARALU . Lot 42 revêtement de pierres agrafées : GUINET DERRIAZ S.A/ CIMBA ...
Évolution des travaux, point presse : rapports.
Le Moniteur. 39,00. Façades lourdes, Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements,
bardages rapportés, pierres agrafées. Bureau Veritas. Le Moniteur.
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées National Library of France Bureau Veritas.
18 Mar 2017 . . façades lourdes - façades en maçonnerie en béton ite revêtements bardages
rapportés pierres agrafées pdf, 720894,.
01 maçonnerie gros oeuvre · 01 manchons . 01 préparation des supports avant revêtement . 02
bardages bois métal et pvc .. 04 bordures béton pierres naturelles et bois . 04 crochets d
´ardoise agrafes de fixation . 04 isolants rapportés sous face plancher . 04 reboucheur
traitement de fissures façades extérieures.
6 févr. 2017 . confort d'été, selon modèle RT5 téléchargeable sur le site adivbois.org o
Mémoire .. La notion d'épiderme se substitue à celle de façade.
enveloppe du bâtiment, comprenant les façades et couvertures ; . Revêtement en briques fixé à
une ossature légère métallique. . Agrafes de mur . en maçonnerie, les coûts de main .. Briques.
Béton, ciment et plâtre. Produits à base de pierre. Autres. 59%. 2% . recyclage sur site sont
souvent limitées (sur la base des.
5 déc. 2012 . Façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres
agrafées . l'isolation thermique avec un système d'enduit sur isolant (ETICS), un bardage
rapporté ou un revêtement en pierre attachée.
Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois : Mise en oeuvre sur mur en béton banché
ou en maçonnerie d'éléments de . Façades lourdes: Façades en maçonnerie, en béton, ITE,
revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées.
Achetez Façades Lourdes - Façades En Maçonnerie, En Béton, Ite, Revêtements, Bardages
Rapportés, Pierres Agrafées de Bureau Veritas au meilleur prix sur.
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées. Auteur : Bureau Veritas. Éditeur : Moniteur.
29 mars 2013 . VIII - RAPPORTS SPECIFIQUES AUX MISSIONS .. Enregistrement des
paramètres d'exécution - PV d'essais béton - PV . Détails fixation pierres agrafées .
Revêtements d'imperméabilité à base de polymères : - classes I1 à I4 . Façades bois - détail
d'exécution de bardage .. BETON ET MACONNERIE.
La solution ITE Isofaçade : l'isolation thermique par l'extérieur. Saint-Gobain SoLar . Epsitoit
20 : isolation des toitures terrasses étanchées béton. 04. 06. 08. 12.
Couleur Pierre (1) . Système de bardage rapporté à enduire | StoVentec R enduits de STO .
Panneau coloré en laine de roche pour façade ou toiture | ROCKPANEL Colours . Bardeaux
agrafés en zinc | Bardeaux Petit et Grand Format de RHEINZINK ... Panneaux de revêtement



isolant pour ITE | M32/ M62 de MYRAL.
INSCRIVEZ-VOUS sur notre site WEB www.etanco.eu . Ossature bois et isolation thermique
des bardages rapportés faisant l'objet d'un . Concernant le domaine de la pierre agrafée en
façade, le document de . Revêtements attachés en pierre mince . La fixation par vis à béton est
à proscrire pour ce type d'application.
Inclinaison, pente. matériaux de revêtement de toiture. Matériau de couverture . Façades
légères / Pierre Martin .. Façades lourdes / Bureau Veritas (France).
Photo 1 En couverture: Façade ouest de la Villa Castel Fleuri dans l'avenue . se mélangent en
une seule combinaison maçonnerie de moellons et .. rapports techniques et la rédaction d'un
manuel à l'intention des résidents et des .. bits par les gingerbread (accessibles sur le site
suivant: http://www.wmf.org/project/.
Les facades lourdes sont realisees en maconnerie d'elements, en beton coule en place ou . en
béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées.
. recevant l'isolant, ne pas masquer les façades en respectant le patrimoine, réduire le moins
possible la surface habitable . Façades lourdesFaçades en maçonnerie, en béton, ITE,
revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées 39.00 €.
Présentation du système briquettes (éléments rapportés et matrice) .. 647 cm de béton ...
Jusqu'à 50 % des pertes énergétiques par les façades. .. Revêtement attaché en pierre mince.
Vêture. Vêtage. Bardage. Double mur externe . Maçons. 6 %. 42 % PAR DU NEUF DANS LE.
MARCHÉ DE L'ITE. Porté par l'arrivée.
Ce livre est une boîte à outils pour concevoir et aménager ... béton armé dans le cadre d'un
projet de bâtiment. Cette 4e .. Revêtements sur façades lourdes – .. façade à base de polymère ;
des bardages rapportés, . de bois massif) et des pierres agrafées. ... structure (murs en
maçonnerie, balcons, fondations, voûtes,.
27 sept. 2013 . Il me reste l'isolation du sol à réaliser (dalle béton entre les deux étages). je ...
des façades à isoler, de la nécessité ou non d'un échafaudage, etc. . La solution sous bardage
ventilé offre un grand choix de finitions : bois, verre, pierres .. soit une isolation inversée sous
protection lourde (isolant rapporté.
5 oct. 2011 . . By Super User In Sport Shoes. Rate this item . cheap cialis generic cialis enter
site pharmacy cialis. jonn2 . façades lourdes - façades en maçonnerie en béton ite revêtements
bardages rapportés pierres agrafées pdf,.
Les constructions en pierre et brique se caractérisent par des épaisseurs plus ... décollements
d'enduits ou des revêtements. ... Dans certain cas, la rénovation des façades ou des travaux
d'extension .. béton banché et bardages métalliques ; ... rapportée de 16 cm d'épaisseur R=4,2m
K/W. Valable en ITE et ITI Source :.
DTU relatif aux revêtements muraux by ucef_mir. . B.2.4 choix du type de mur de façade avec
revêtement attaché en pierre mince à paroi intérieure lourde . à un support en maçonnerie ou
en béton dont la stabilité est assurée par ailleurs. . charge maximale admissible applicable à
une fixation de bardage rapporté ».42).
. texte imprimé Facades légères et verrières / Collectif .. Façades lourdes / BUREAU VERITAS
.. Revêtements de sols et de murs / BUREAU VERITAS.
1 janv. 2009 . Le béton préfabriqué architectonique est l'un des matériaux les plus . Éléments
de façades de l'étage préfabriqués en béton blanc. .. ments décoratifs déposés directement en
fond de moule (pierres, galets, .. la préfabrication lourde, en usine, de panneaux .. en éléments
de bardage, qui peuvent faire.
Photo I.22 : Exemple d'un mur de façade en béton préfabriqué. .. préfabrication lourde, la
préfabrication légère fait appel à des éléments dont le poids est de .. E. Les pierres agrafées:
Cette technique consiste à fixer des plaques de . peau externe sont similaires à ceux des



bardages rapportés : métal laqué, aluminium.
15 mai 2017 . Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages
rapportés, pierres agrafées / Bureau Veritas ; [sous la.
Bonshop.fr,Recherche de Promotions,PromoFinder, Livraison gratuite, Réduction, Bons
Plans.
6.7 Revêtement de poteaux en FERMACELL. Powerpanel HD . . (raccords aux cloisons et aux
façades) ..60 .. de vis ou d'agrafes. La colle à ... Entraxe des rangées d'agrafes 三 40 cm.
Entraxe .. sité de réduire les bruits d'équipe- .. Plinthe rapportée sur cloison FERMACELL ...
béton, ouvrage de maçonnerie, acier.
5 déc. 2012 . Il analyse les types de murs en maçonnerie et en béton, qui déterminent . en
béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées.
12 févr. 2013 . maçonnerie et V.R.D., à réaliser dans le cadre de la construction des .
L'entrepreneur du lot gros œuvre mettra à disposition sur le site, un . Dans les éléments de
structure en béton armé, chaque entreprise .. de façades par des cales en polystyrène expansé
de 20 mm. .. Joints ton pierre affleurants.
27 mai 2013 . de l'apparition de la maçonnerie lourde, . tements de façade en bois et en
panneaux . parements est envisageable : brique, pierre, bois, … .. qué en bois massif. 6.
Isolation. 7. Pare-pluie. 8. Lattage. 9. Bardage .. intéressé est invité à consulter le site du ... ou
en béton sera toujours supérieure à celle.
Ce travail est limité car il s'est contenté de la lecture des façades, en ... Cité Foulc, 8 boulevard
Amiral Courbet, 10-12 boulevard Amiral Courbet, 1-3 .. longe la Rue Sully, et emprunte une
partie de la Rue Pierre Semard ... dimensions, entourage de fenêtre avec agrafe sculptée. .. à la
voûte trop lourde, une structure.
Pierre naturelle ou revêtement de façades préfabriqué sur patte agrafe fixée sur béton, . Balcon
sur consoles en porte à faux fixé sur structure béton. . Bardage sur ossature librement
dilatable. . ETE pour scellement d'armatures rapportées en conformité avec EC2 et TR023 .
Béton; Maçonnerie; Métaux; Bois; Spécifique.
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées / Bureau Veritas. Auteur - Ed. Le Moniteur, 2012,.
15 juin 2007 . composée d'une façade ventilée avec revêtement en pierre naturelle . pathologies
liées à l'emploi de la pierre agrafée. . It also includes the definition of construction systems and
the ... Bardages ou systèmes à lame d'air ventilé . .. couramment rencontrés sont le béton armé,
la maçonnerie et plus.
LES SOLUTIONS SYSTÈMES BARDAGE RAPPORTÉ . ORGANISATION DE VOTRE
CHANTIER ITE de l'étude à la . LE SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS FAÇADE / ITE ..
Homologation. Chevilles pour BÉTON et BÉTON FISSURÉ. Chrages lourdes .. (Ouvrage de
maçonnerie de petits éléments, parois et murs).
1 juin 2006 . Monsieur Franck TETART, CRMH Ile-de-France. Le laboratoire de ..
CHAPITRE 17 - RÉPARATIONS D'OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ. .. 6.2 - Maçonnerie en
moellon vieux de pierre. ... 11.1 - Formes supports des revêtements de sol. .. façades enduites
au plâtre et peintes ont été constatés.
L'Outillage de finition et du lissage béton by THÉARD .. plaquiste-jointeur, ITE, façadier-
enduiseur, maçon… . travaux de plâtre, façade et ITE adaptées à chaque application ..
Dérouleur revêtements muraux .. Réf. 10912 boîte de 5000 agrafes 10 mm . soulever les
plinthes, lattes de parquet, planches de bardage;.
Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés,
pierres agrafées / Bureau Veritas. Auteur - Ed. Le Moniteur, 2012,.



31 juil. 2003 . CHAPITRE 7 – NETTOYAGE DES FAÇADES . ... 9.1.4 – Vérification du
parement et de la base de la maçonnerie .. 3.9.5 - Pose de dalles de pierre neuve pour
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